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RESUME 

Le liège est un matériau polymère biosourcé multi-phasé [1,2]. Dans ce cas d'étude, il a été 

aggloméré avec une résine thermodurcissable par un procédé de compression uni-axiale. Le 

liège aggloméré est aujourd'hui considéré pour des applications d'absorption de choc [3]. Sa 

structure cellulaire observable par microscopie (optique et électronique) et micro-

tomographie aux rayons X a mis en évidence à l'échelle du grain, une anisotropie 

géométrique transverse induite par le procédé de mise en œuvre [4].  L'influence de la 

vitesse de déformation sur le comportement mécanique du liège aggloméré est ici étudiée.  

Des essais de compression ont été réalisés en régimes quasi-statique (à ~4,2 10-3 s-1) et 

dynamique (à ~100 s-1). Un montage spécifique, la roue inertielle, a permis en régime 

dynamique d'obtenir une vitesse de déformation quasi-constante en cours d'essai. Comme 

attendu pour un matériau polymère, le module de Young du matériau ainsi que l'énergie 

absorbée (élastique et dissipée) au cours de la compression dépendent fortement de la 

vitesse de déformation moyenne. À l'aide de la corrélation d'images digitales, les 

mécanismes de déformation mis en jeu au cours des différents régimes de sollicitation ont 

pu être observés. Les déformations, fortement hétérogènes, prennent la forme de bandes 

de localisation. En régime quasi-statique, ces bandes de localisation sont observées à 

proximité des interfaces entre grains. En régime dynamique, les déformations semblent, en 

revanche, plus diffuses. 
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