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RESUME 
La compréhension des mécanismes d’endommagement en fatigue dans les 
thermoplastiques renforcés de fibre de verre courtes est un enjeu majeur pour 
permettre l’optimisation des procédés de fabrication et améliorer les modèles 
d’endommagement.De nombreuses études ont cherché à préciser les différentes 
étapes de l’endommagement en fatigue des thermoplastiques renforcés [1,2], mais 
peu se sont concentrées sur l’endommagement matriciel (cavitation [3], crazing…). 
Or celui-ci apparait désormais comme précurseur des autres mécanismes 
usuellement décris dans les scénarios [4]. Ce travail vise donc à préciser les 
observations de l’endommagement en fatigue ayant lieu dans la matrice polymère, 
en lien avec sa structure semi-crystalline. Les observations en micro-tomographie 
et microscopie électronique à balayage permettent d’établir fermement un 
scénario d’endommagement matriciel. Elles prouvent que l’endommagement en 
fatigue progresse par la rupture des sphérolites dans leur plan équatorial. 
Les observations détaillées du noyau des sphérolites mettent également en 
évidence l’orientation de la structure semi-crystalline induite par le procédé 
d’injection. Elles montrent ainsi qu’une bonne compréhension des mécanismes 
d’endommagement en fatigue dans les polymères semi-cristallins nécessite une 
bonne compréhension de l’organisation de la matière dans ce type de matériaux.  
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