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RESUME
Les pièces obtenues par fonderie sont sujettes à la présence de défauts  
inhérents  au  procédé de  fabrication  qui  sont  des  sites  d’amorçage  
potentiels pour des fissures de fatigue. Bien que de récentes études aient 
été menées sur  la  propagation  de fissures  de fatigue internes [1],  ces 
dernières restent bien moins étudiées que des fissures de surface.  Ce 
travail  se  propose  donc  d’étudier  les  mécanismes  physiques  de 
propagation de fissures de fatigue internes grâce à la micro-tomographie 
synchrotron.  Afin de favoriser l’amorçage de fissure de fatigue internes 
[2], des éprouvettes contenant des défauts de fonderie artificiels ont été 
testées  à  très  bas  niveau  de  contrainte  en  régime  gigacyclique.  Une 
machine d’essai unique et des moyens de détection d’amorçage de fissure 
[3]  ont  été  développés  afin  de  procéder  à  des  essais  de  fatigue 
ultrasoniques  in-situ  synchrotron.  Les  résultats  obtenus  permettront  de 
quantifier et de qualifier les mécanismes de propagation de fissures de 
fatigue internes.
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